TYNK WAPIENNY DROBNOZIARNISTY

Karta techniczna

COSTKA [ bt

Produkt: Cienkowarstwowy tynk, naturalnie czysty, bez srodkdéw chemicznych, przeznaczony do uzytku wewnetrznego i

zewnetrznego.

Sktad: Wapno hydratyzowane, kaolin, piaski kwarcowe i formierskie, mgka marmurowa, dodatki organiczne

Dane techniczne:

Grubos¢ ziarna: 0-1 mm

Wytrzymatos$¢ na zgniatanie: > 1,0 N/mm?
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej: 8- 10
Zuzycie wody: 4,0-4,5 |/worek = 160-180 I/t

Zuzycie materiatu: ok. 2,5kg/m2/2mm

Zalecana grubosc¢ jednej warstwy: do 3mm

Forma dostawy : Worki papierowe o pojemnosci 25 kg, paleta 40 workéw

Przechowywanie: Przechowywac w suchym miejscu, chronic¢ przed wptywem niekorzystnych czynnikéw. Czas sktadowania 9 miesiecy.

Klasyfikacja wg ustawy o chemikaliach: Cienkowarstwowy
tynk wapienny nie zawiera zadnych dodatkowych szkodliwych
substancji jednak trzeba pamietac ze spoiwo wapienne dziata
draznigco. W przypadku przedostania sie do oczu nalezy
przemy¢ je wodga, wyja¢ soczewki kontaktowe. w przypadku
kontaktu ze skorg przemywaé¢ woda, w razie innych
dolegliwosci skontaktowac sie z lekarzem. Chroni¢ przed
dzieémi. Nie spozywad.

Podtoze: Podtoze powinno byé chifonne, trwate, nosne,
oczyszczone z brudu i kurzu. Tynki podktadowe powinny by¢
odpowiednio wysezonowane. Powierzchnia przygotowana
pod tynkowanie musi by¢ rownomiernie wysuszona.
Powierzchnie nie chtonne, np. gtadki beton, ptyty kartonowo-
gipsowe, nalezy najpierw  zagruntowaé Srodkiem
zwiekszajgcym przyczepnosé tworzac powierzchnie
chropowatgy. Powierzchnie chtonne takie jak tynki gliniane,
wapienne, cementowo-wapienne, zwilzy¢ odpowiednio wodg
by nie dopusci¢ do nadmiernego wysychania naktadanego
materiatu. Podtoza o matej nosnosci, takie jak sciany
drewniane, wzmocni¢ matami z trzciny, listwami lub siatkg

Rabitz’a.

Aplikacja: Tynk wapienny moze by¢ nakfadany za pomoca
pacy, kielni, badz agregatu tynkarskiego.

Wazne! Tynk wapienny nalezy wymiesza¢ z odpowiednig
iloscig wody, przykry¢ i zostawi¢ co najmniej na dobe przed
aplikacja.

Wykonanie: Tynk wymieszaé¢ z odpowiednig iloscig czystej,
zimnej wody za pomocg mechanicznego mieszadta recznego,

betoniarki wolnospadowej, bgdZz mieszalnika z pionowa osig
obrotu typu Panmixer. Na wczesniej przygotowane podtoze
naktadamy okoto 2 mm zaprawy i wyréwnujemy. Gdy tynk
zacznie schng¢ (w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci
powietrza od 20 min do 4 godzin) i bedzie "suchy w dotyku"
zaczynamy kreowaé powierzchnie za pomocg pacy
nierdzewnej, filcowej, gabkowej lub innych narzedzi
powszechnie stosowanych w sztuce tynkarskiej. Tynk
wapienny mozemy wykonczy¢ na wiele sposobdw i ostateczny
wyglad tynku zalezy gtéwnie od rzemieslnika, ktéry go
wykonuje.

Przyktad: Po wstepnym wyschnieciu tynku, gdy jest "suchy
w dotyku", pocieramy powierzchnie zwilzong pacg gabkowa
robigc koliste ruchy ujednolicajac strukture tynku. Po nadaniu
ostatecznego wygladu wydobywajacy sie piasek omiatamy
miekky szczotkg badz wciskamy w powierzchnie za pomocg
pacy japonskiej lub weneckiej. Temperatura obrdébki
i schniecia nie powinna by¢ nizsza niz +5° C. Tynk wapienny
mozna pozostawi¢ bez wykoiczenia powierzchni. Do
wykonczenia mozemy uzy¢ paro-przepuszczalnych farb
glinianych, wapiennych, krzemianowych, badz kazeinowych.

Technik wykonczenia tynku wapiennego jest niezmiernie duzo
i nie jesteSmy w stanie opisac kazdej z osobna. Polecamy
przeprowadzi¢ préby kazdorazowo przed rozpoczeciem prac
tynkarskich. Instrukcja jest wynikiem naszych testéw

i doswiadczen przeprowadzanych w réznych warunkach i na
réznych podtozach z wszelkg starannoscig i zgodnie ze sztuky
budowlang. Nie ponosimy odpowiedzialnosci za jakiekolwiek
posrednie lub bezposrednie szkody, wynikajgce ze stosowania
informacji przedstawionych w tym opisie.

Producent: Costka Budownictwo Naturalne Marcin Kacprzyk, www.costka.com tel. 785924013



TYNK WAPIENNY DROBNOZIARNISTY

Karta techniczna

COSTKA [ bt

Produkt: Cienkowarstwowy tynk, naturalnie czysty, bez srodkdéw chemicznych, przeznaczony do uzytku wewnetrznego i

zewnetrznego.

Sktad: Wapno hydratyzowane, kaolin, piaski kwarcowe i formierskie, mgka marmurowa, dodatki organiczne

Dane techniczne:

Grubosé ziarna: 0-0,8 mm

Wytrzymatos$¢ na zgniatanie: > 1,0 N/mm?
Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej: 8- 10
Zuzycie wody: 4,0-4,5 |/worek = 160-180 I/t

Zuzycie materiatu: ok. 2,5kg/m2/2mm

Zalecana grubosc¢ jednej warstwy: do 3mm

Forma dostawy : Worki papierowe o pojemnosci 25 kg, big bag 1tona, paleta 40 workdéw

Przechowywanie: Przechowywac w suchym miejscu, chronic¢ przed wptywem niekorzystnych czynnikdw. Czas sktadowania 9 miesiecy.

Klasyfikacja wg ustawy o chemikaliach: Cienkowarstwowy
tynk wapienny nie zawiera zadnych dodatkowych szkodliwych
substancji jednak trzeba pamietac ze spoiwo wapienne dziata
draznigco. W przypadku przedostania sie do oczu nalezy
przemyc¢ je woda, wyjac¢ soczewki kontaktowe. w przypadku
kontaktu ze skorg przemywaé¢ woda, w razie innych
dolegliwosci skontaktowac sie z lekarzem. Chroni¢ przed
dzieémi. Nie spozywad.

Podtoze: Podtoze powinno by¢ chtonne, trwate, nosne,
oczyszczone z brudu i kurzu. Tynki podktadowe powinny by¢
odpowiednio wysezonowane. Powierzchnia przygotowana
pod tynkowanie musi by¢ rownomiernie wysuszona.
Powierzchnie nie chtonne, np. gtadki beton, ptyty kartonowo-
gipsowe, nalezy najpierw  zagruntowaé Srodkiem
zwiekszajgcym przyczepnos$¢ tworzac powierzchnie
chropowaty. Powierzchnie chtonne takie jak tynki gliniane,
wapienne, cementowo-wapienne, zwilzy¢ odpowiednio wodg
by nie dopusci¢ do nadmiernego wysychania naktadanego
materiatu. Podtoza o matej nosnosci, takie jak sciany
drewniane, wzmocni¢ matami z trzciny, listwami lub siatkg

Rabitz’a.

Aplikacja: Tynk wapienny moze by¢ nakfadany za pomoca
pacy, kielni, badz agregatu tynkarskiego.

Wazne! Tynk wapienny nalezy wymiesza¢ z odpowiednig
iloscig wody, przykry¢ i zostawi¢ co najmniej na dobe przed
aplikacja.

Wykonanie: Tynk wymieszaé¢ z odpowiednig iloscig czystej,
zimnej wody za pomocg mechanicznego mieszadfa recznego,

betoniarki wolnospadowej, bgdZz mieszalnika z pionowga osig
obrotu typu Panmixer. Na wczesniej przygotowane podtoze
naktadamy okoto 2 mm zaprawy i wyrdwnujemy. Gdy tynk
zacznie schng¢ (w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci
powietrza od 20 min do 4 godzin) i bedzie "suchy w dotyku"
zaczynamy kreowaé powierzchnie za pomocg pacy
nierdzewnej, filcowej, gabkowej lub innych narzedzi
powszechnie stosowanych w sztuce tynkarskiej. Tynk
wapienny mozemy wykonczy¢ na wiele sposobdw i ostateczny
wyglad tynku zalezy gtéwnie od rzemieslnika, ktéry go
wykonuje.

Przyktad: Po wstepnym wyschnieciu tynku, gdy jest "suchy
w dotyku", pocieramy powierzchnie zwilzong paca gabkowa
robigc koliste ruchy ujednolicajac strukture tynku. Po nadaniu
ostatecznego wygladu wydobywajacy sie piasek omiatamy
miekka szczotkg badZ wciskamy w powierzchnie za pomocga
pacy japonskiej lub weneckiej. Temperatura obrébki
i schniecia nie powinna by¢ nizsza niz +5° C. Tynk wapienny
mozna pozostawi¢ bez wykonczenia powierzchni. Do
wykonczenia mozemy uzy¢ paro-przepuszczalnych farb
glinianych, wapiennych, krzemianowych, badz kazeinowych.

Technik wykonczenia tynku wapiennego jest niezmiernie duzo
i nie jesteSmy w stanie opisac kazdej z osobna. Polecamy
przeprowadzi¢ préby kazdorazowo przed rozpoczeciem prac
tynkarskich. Instrukcja jest wynikiem naszych testéw

i doswiadczen przeprowadzanych w réznych warunkach i na
réznych podtozach z wszelkg starannoscig i zgodnie ze sztuky
budowlang. Nie ponosimy odpowiedzialnosci za jakiekolwiek
posrednie lub bezposrednie szkody, wynikajgce ze stosowania
informacji przedstawionych w tym opisie.

Producent: Costka Budownictwo Naturalne Marcin Kacprzyk, www.costka.com tel. 785924013



